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  Name and Address: 

Isolab Ltd. 
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 +972-4-628-1199 Fax 
 isolab@bezeqint.net E-Mail 
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Item Scope 

Type 

Site Materials / Products Tested Types of Test / Properties Measured Standard / Method Sampling 

Standard / Method 

Opinion and 

Interpretation 

Remarks 

Group of products: Concrete, cladding and raw materials for concrete 
manufacturing 

חיפויים וחומרי גלם לייצור בטון , בטון: משפחת מוצרים  

Construction- Physical testing בדיקות פיזיקליות- בניה  

1  A T Fresh concrete בטון טרי Sampling  נטילת המדגם המייצג SI 26 part 1 
--- --- 

SI= Standards of Israel 

2  A P:T Fresh concrete בטון טרי Slump test בדיקת שקיעה  -סומך SI 26 part 2.1 
--- --- 

Meet the requirement of IS 118 

part 4.2.1 

3  A P:T Concrete בטון Making and curing of test 

specimens 

דוגמות בדיקה של הכנת 
ואשפרתן 

SI 26 part 3 
--- --- 

 

4  A P Hardened concrete בטון קשוי Strength  חוזק SI 26 part 4 
--- --- 

 

5  A P Concrete : 

Specification, 

performance and 

production 

דרישות תפקוד :  בטון
 וייצור

Compressive strength  חוזק הלחיצה SI 118 section 10.3 & 10.4 

--- --- 

 

6 v A P Concrete בטון In situ cast sampling 

program 

  SI 1239 part 1 תכנון דגימות באתר
--- --- 

 

 


