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Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile  

A permanent (P) or temporary (T) place, or a stationary or mobile (M) facility, at or from which the organization performs activities forming part 

of its scope of accreditation, starting from sampling to final issuance of a report or certificate and / or quality system activities. A temporary (T) 

site is a site established under the responsibility of an accredited permanent site.  All activities performed at a temporary site are the responsibility 

of the permanent site. An outdoors work is also considered to be a temporary site. Temporary site will be a site that involves work for special 

project and the activity will be defined in time (up to 2 years). 
Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics 

may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of 

Accredited Tests, available from the laboratory upon request. 

 Name and Address: 
Tests Israel Maabadot Eichut LTD  

30 Harav Kook St., Bnei Brak, 5140922, Israel 

972-03-6314070 

972-15335708514 

y@maabadotil.com   

Organization name 

Address 

Phone 

Fax 

E-mail (contact person) 

mailto:y@maabadotil.com
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Item Scope 

Type 

Site Materials / Products Tested Types of Test / Properties Measured Standard / Method Opinion and 

Interpretation 

Remarks 

Group of Products: Construction - Concrete, Cladding and Raw Materials for Concrete 

Manufacturing 

ן  חיפויים וחומרי גלם לייצור בטו בטון,  -בניה משפחת מוצרים:   

Physical Testing בדיקות פיזיקליות 

1  A P; T 

 

Concrete בטון Making and curing of test 

specimens 

דוגמות בדיקה  של  הכנת 
 ואשפרתן

SI 26 part 3 
--- 

 

2  A P Concrete: Specification, 

performance and production 

: דרישות תפקוד וייצור  בטון  Compressive strength  חוזק הלחיצה SI 118 section 10.3 & 

10.4 
--- 

 

3  A P ;T  Fresh concrete בטון טרי Air content – Pressure gauge 

method 

 --- SI 26 part 2.6 לחץ מד שיטת  -תכולת האוויר
 

4  A P; T 

 

Fresh concrete בטון טרי Density צפיפות SI 26 part 2.5 
--- 

 

5  A T 

 

Fresh concrete בטון טרי Sampling   נטילת המדגם המייצג SI 26 part 1 
--- 

 

6  A T  Fresh concrete בטון טרי Slump test בדיקת שקיעה  -סומך SI 26 part 2.1 ---  

7  A P Hardened concrete  בטון קשוי Compressive Strength לחיצה  חוזק SI 26 part 4.1 ---  

8  A T Hardened concrete  בטון שהתקשה במבנה Sampling, preparing and 
testing compressive strength 

 --- SI 26 part 6 נטילה, הכנה ובדיקת חוזק  
 

9  A P; T 

 

Water-based fluids 

(Bentonite suspension) 

נוזלים מבוססים על מים  
 )תרחיף בנטונייט(

Density צפיפות ASTM-D-4380 
--- 

Based on: API series 13 – Drilling fluid 

materials 

10  A P; T 

 

Water-based fluids 

(Bentonite suspension) 

נוזלים מבוססים על מים  
 )תרחיף בנטונייט(

Homogeneity  הומוגניות In house procedure 
--- 

Based on: PWD Specification for paving 

and bridging section 61 

11  A P; T 

 

Water-based fluids 

(Bentonite suspension) 

   נוזלים מבוססים על מים 
(תרחיף בנטונייט)  

PH PH In house procedure 

--- 

Based on: API series 13 – Drilling fluid 

materials 

API= American Petroleum Institute 

12  A T Water-based fluids 

(Bentonite suspension) 

   נוזלים מבוססים על מים 
(תרחיף בנטונייט)  

Sampling נטילת המדגם המייצג ISO 10414 part 1 annex 

F 
--- Based on: API series 13 – Drilling fluid 

materials 
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Item Scope 

Type 

Site Materials / Products Tested Types of Test / Properties Measured Standard / Method Opinion and 

Interpretation 

Remarks 

Group of Products: Construction - Concrete, Cladding and Raw Materials for Concrete 

Manufacturing 

ן  חיפויים וחומרי גלם לייצור בטו בטון,  -בניה משפחת מוצרים:   

Physical Testing בדיקות פיזיקליות 

13  A P; T 

 

Water-based fluids 

(Bentonite suspension) 

נוזלים מבוססים על מים  
 )תרחיף בנטונייט(

Sand content  תכולת חול ASTM-D-4381 
--- 

Based on: API series 13 – Drilling fluid 

materials 

14  A P; T 

 

Water-based fluids 

(Bentonite suspension) 

נוזלים מבוססים על מים  
בנטונייט(תרחיף  )  

Viscosity: Marsh funnel   בדיקת צמיגות על ידי משפך
 מארש 

ASTM 6910 
--- 

Based on: API series 13 – Drilling fluid 

materials 

 

 
Item Scope 

Type 

Site Materials / Products Tested Types of Test / Properties Measured Standard / Method Opinion and 

Interpretation 

Remarks 

Group of products: Construction -  Engineering Testing  :בדיקות הנדסיות -בניה  משפחת מוצרים  

Carpentry Work in Buildings and Shelters and Protected Areas  מבניםב ונגרות מקלטים ממדים  

15  A T Air- raid shelters and 
protective areas 

 SI 4577   בדיקת אטימות Sealing test מקלטים ומרחבים מוגנים
--- 

 

16  A T Protected areas  מרחבים מוגנים Internal coating and cladding 

systems 

מערכות של ציפויים וחיפויים  
 פנימיים

SI 5075 
--- 
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Item 

Scope 

Type 

Site Materials / Products Tested Types of Test / Properties Measured Standard / Method Opinion and 

Interpretation 

Remarks 

Group of products: Construction -  Building Systems  :מערכות הבניין  -בניה משפחת מוצרים  

Design and Installation, Building Envelope מעטפת המבנה ,תכן והתקנה   

17  A T Building Envelope -
External walls and 

openings in external 
walls 

קירות   - ןמעטפת הבניי
חיצוניים ופתחים בקירות  

 חיצוניים 

Watertightness test 

 

 SI 1476 part 2 לחדירת מים  בדיקת אטימות

--- 

 

18  A T Building Envelope -
Flat roofs and 

balconies  

גות ג - ןמעטפת הבניי
 שטוחים ומרפסות 

Watertightness test 

 

 

 SI 1476 part 1 לחדירת מים  בדיקת אטימות

--- 

 

19  A T Sloped roofs עים גגות משופ Water tightness test   בדיקת אטימות SI 1476 part 3 --- 
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